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STANDART LiSTESI

Uygulama Standardi

Uriin Grubu

Uriin Standard:

TS 13671 Polimer modifiye bitim
esasli kalin kaplamalar ile su ve
nem yalitimi - Temel ve perde
yalitimlar1 i¢in genel sartlar ve
uygulama kurallari

Bitiim esasl1 stirme su
yalittim malzemeleri

TS EN 15814: Su yalitimi igin
polimer modifiye edilmis bitiimlii
kalin kaplamalar - Tarifler ve
gerekler

TS 13658 Plastik ve Kaucuk esash
sentetik ortiiler — Cat1 ve
Temellerde Su Yalitimi i¢in
Kullanilan — Uygulama Kurallar1

Plastik/Kaucuk Esasli
Su Yalitim Ortiileri

TS EN 13956: Esnek levhalar - Su
yalitimi i¢in - Catilarda su yalitimi
i¢in kullanilan plastik ve lastik
levhalar - Tarifler ve 6zellikler

TS EN 13967: Esnek levhalar - Su
yalitimu i¢in - Bodrum katlarda
bohgalama yalitiminda kullanilan
plastik ve lastik levhalar da dahil
plastik ve lastik rutubet yalitim
levhalari - Tarifler ve 6zellikler

TS 11758-2 Polimer bitiimlii
ortiiler - Su yalitimi igin - Eritme
kaynagiyla birlestirilerek kullanilan
- Boliim 2: Uygulama kurallari

Polimer Bitiimli Su
Yalitim Ortiileri

TS EN 13707: Su yalitimi i¢in
esnek levhalar - Catilarda su
yalitiminda kullanilan takviyeli
bitlimli levhalar - Tanimlamalar ve
ozellikler

TS EN 13969: Su yalitimi igin
esnek levhalar - Bodrum katlarda
depolama amach kullanilan
levhalar dahil bitlimlii rutubet
yalitim levhalar1 - Tanimlamalar ve
ozellikler

TS 13766 Siirme su yalitim
malzemeleri ile su yalitim
yapilmasi - Temel ve perde
yalitimlar1 i¢in genel sartlar ve
uygulama kurallari

Regine esasl
(poliiiretan, poliiirea,
hibrit ve benzeri) siirme
su yalitim malzemeleri

TS EN 1504-2: Beton yapilar -
Koruma ve tamir i¢in mamul ve
sistemler - Tarifler, 6zellikler,
kalite kontrol ve uygunluk
degerlendirmesi - Boliim 2: Beton
icin yiizey koruma sistemleri

Cimento, Dispersiyon
esasli ve reaksiyon
recineli siirme su yalitim
malzemeleri

TS EN 14891: Yapistiricilarla
tutturulmus seramik karolarin
altinda kullanim i¢in siv1 halde
uygulanan su ge¢irmez iiriinler -
Gerekler, deney yontemleri,
uygunluk degerlendirmesi,
siiflandirma ve kisa gosterilig

Tiim stirme esasl1 su
yalitim malzemeleri

TS EN 1504-2: Beton yapilar -
Koruma ve tamir i¢in mamul ve
sistemler - Tarifler, 6zellikler,
kalite kontrol ve uygunluk
degerlendirmesi - Boliim 2: Beton
i¢in yiizey koruma sistemleri

Plastik/Kaucuk Esasli
Ortiiler ve Bitiim esasl
Ortiiler

TS EN 13859-1: Esnek levhalar -
Su yalitimi i¢in - Alt tabakalarin
tarifleri ve ozellikleri -Boliim 1:
Siirekli olmayan cat1 kaplama
levhalari i¢in alt tabaka olarak
kullanilan




